Flat low-carbon steel products

CONTINUOUSLY COATED

By hot-dip coating with an aluminum-silicon (AS) layer

NORM: U NI E N 10346 (2009 ed.) requirements and quality characteristics

QUALITY Mechanical Properties Chemical Analysis
Designazione  Designazione  Snervamento Re  RofturaRm  Allungamento AB0 %  Garanzia di proprietd c Si Mn P s Ti
precedente attuale Mpa Mpa min meccaniche Semax %emax %max %max %max %emax
Fe PO2 DX 51D+AS - - 500 22 1 mese 0,18 | 1,20 | 012
Fe PO3 DX 52D+AS 140 - 300* 270 - 420 26 1 mese _
Fe P04 DX 53D+AS 140 -260 270 - 380 30 6 mesi 012 | 050 | 060 | 010 0,045 030
Fe P05 DX 54D+AS 120 - 220 260 - 350 34 6 mesi
FePOB*" DX 55D+AS 140 - 240 270 - 370 30 6 mesi | . . ‘ . _
variasione % ammessx| 4002 | +003 | 4010 | +001 #0005 | +0.01]
1Mpa = 1N/mmq. * - Questo valore si applica solo per prodotti leggermente incruditi a freddo
- Per spessori inferiori 0 uguali a mm. 0,50 il limite di allungamento A80 (aspetto superficiale B e C).
e nidotto di 4 unita. Per spesson compresi tra mm. 051 e mm. 0,70 & *"- La resistenza al calore pud essere considerata buona fino a 700 C®, tranne
ridotto di 2 unita. che per il DX550+AS per il quale & buona fino a 800 C°,
(UNI EN 10154)
ROLLING AND FLOW LINES
DX51D+AS [ DX52D+AS : garantita la non formazione di linee di laminazione e DX53D+AS [/ DX54D+AS / DX55D+AS : garantita la non formazione di linee di
scorrimento, per aspetli B e G, per un periodo di 1 mese. laminazione e scorrimento, per aspetti B e C, per un periodo di 6 mesi.
SURFACE FINISH Sigla
Normale A Ammesse piccole imperfezioni, come piccoli crateri, rigature, macchie scure o di passivazione
Migliorata (skinpassato) B Come A, ma non ammesse cavita. l[donea per una verniciatura di buona qualita’
Di qualita’ superiore C Il lato migliore deve essere idoneo per una verniciatura di alta qualita’. L'altro conforme almeno a B
COATING Test3punti  Test1punto Valoretipico Range
D=30g/em’  gr/mq2facce gr/mq2facce my1faccia  my 1 faccia
AS 60 60 45 10,20 6-13
~AS 80 80 60 13,60 10-20
AS 100 100 75 17.00 12-23
AS 120 120 %0 20,40 15-27  'aderenza del rivestimento viene testata usando un metodo scelto dal
AS 150 150 115 25,50 19-33 produttore.
SURFACE PROTECTION Sigla
Passivazione chimica C Protegge la superficie dall'umidita e riduce il rischio di ruggine bianca durante il trasporto e I'immagazzinamento
Oliatura 0 Protegge la superficie dall'umidita e riduce il rischio di ruggine bianca durante il trasporto e I'immagazzinamento
Passivazione e oliatura CO Maggiore protezione contro la ruggine bianca
Film organico S  Offre maggior protezione alla corrosione, & antimpronte e aiuta allo stampaggio
Fosfatazione P Aiuta I'aggrappaggio di rivestimenti (vernici, ecc.) successivamente applicati
Fosfatazione e oliatura PO Come P con in aggiunta un aiuto allo stampaggio



NORM: U NI E N 10143 (December 2006 ed.) dimensional and geometric tolerances

THICKNESS (mm) Normal Special
Spess. nom.le Spess. nom.le Largh. nom.le Largh. nom le Largh. nom.le Largh. nom.le Largh. nom.le Largh. nom.le
<= 1200 1201--1500 > 1500 <= 1200 1201--1500 = 1500
0,20 <= 0,40 +- 0,05 +- 0,06 +- 0,07 +/- 0,035 +- 0,04 +- 0,045
> 0,40 <= 0,60 +- 0,05 +- 0,06 +- 0,07 +/- 0,04 +/- 0,045 +/- 0,05
> (0,60 <= 0,80 +- 0,06 +- 007 +- 0,08 +- 0,045 +- 0,05 +- 0,06
> 0,80 <=1.00 +- 0,07 +- 0,08 +- 0,09 +/- 0,05 +- 0,06 +- 0,07
> 1,00 <=1.20 +/- 0,08 +- 0,09 +- 0,11 +/- 0,06 +- 0,07 +- 0,08
» 1,20 <= 1,60 +- 0,11 +- 013 +- 0,14 +- 0,07 +- 0,08 +- 0,09
» 1,60 <= 200 +- 0,14 +- 015 +- 0,16 +- 0,08 +- 0,08 +- 0,11
» 2,00 <=2 50 +- 0,16 +- 017 +- 0,18 +- 0,11 +- 0,12 +- 0,13
> 2,50 <= 3.00 +/- 0,19 +- 0,20 +- 0,20 +- 0,13 +- 0,14 +- 0,15
» 3,00 <= 5,00 +- 0,22 +- 024 +- 0,25 +- 017 +- 0,18 +- 0,19
> 5,00 <= 6,50 +- 0,24 +- 0,25 +- 0,26 +/- 0,19 +- 0,20 +- 0,21
FOR SHEETS AND COILS
THICKNESS (mm) Normal Special
Largh. nom.le Largh. nom.le Scost. infer. Scosl. super. Scost. infer. Scost, super,
>= 600 <= 1200 0 +5 0 +2
~ >1200 <= 1500 0 +6 0 +2
> 1500 0 +7 0 +3
FOR TRIMMED TAPE AND STRIPS
WIDTH (mm) <125 125 -- 249 250--399 400- - 599
Spess. nom.le Scost. infer.  Scost.super.  Scost.infer.  Scost.super.  Scost.infer.  Scost super.  Scost.infer. Scost. super.
< (0,60 0 +0.4 0 +05 0 +0.7 0 +1,0
061--099 0 +05 0 + 0,6 0 +09 0 +12
Normali 1,00 --1,99 0 +06 0 +08 0 +1.1 0 +14
2,00--299 0 +0.7 0 +1,0 0 +1.3 0 +16
3.00-- 4,99 0 +08 0 +11 0 +14 0 +17
5,00 -- 6,50 0 +09 0 +1.2 0 +15 0 +18
< 0,60 0 +0.2 0 +0,2 0 +0.3 1] +05
061--099 0 + 0.2 0 +03 0 +04 0 + 06
Special 1,00--1,99 0 +03 0 +04 0 +05 0 +07
2,00--299 0 +04 0 +0,5 0 +06 0 +08
3.00-- 4,99 0 +05 0 + 0,6 0 +0.7 0 +09
5,00 --6,50 0 +06 0 + 0,7 0 +08 0 +1,0
LENGHT (mm) Normal Special PERPENDICULARITY (OUT OF SQUARE) STRAIGHTNESS (CENTERING)
Lungh. nom.le Scost. infer. Scost. super.  Scost. infer. Scost. super.
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tolleranza non deve essere >
dello 0,25% della lunghezza
U - effettiva.
Per nastri sliftati di larghezza < a
FLATNESS (mm) Norminal thickness La misura “u” non deve risultare 600 mm pud essere specificata

> dell'1% della larghezza effettiva

una tolleranza speciale pari a 2

Largh. nomle <07 07--160 160--300 3,00--650 dellalamiera. mm max su 2 metri di lunghezza.
<1200 13 10 10 18
Normali 1200 -- 1499 15 13 13 25
>= 1500 20 19 19 28
<1200 8 6 5 9
Speciali  1200-- 1499 9 8 6 12
>= 1500 12 10 9 14
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